
試験項目
日本工業規格
JIS2601-1993
鋳物砂の試験方法

東海支部法
TJFS 試験分類

(1)粘土分 JIS Z 2601 TJFS-204 組成分析

(2)粒度 JIS Z 2602 TJFS-204
TJFS-202 組成分析

(3)通気度 JIS Z 2603 TJFS-101
TJFS-103 常温特性

(4)圧縮強さ JIS Z 2604 TJFS-101
TJFS-102 常温特性

(5)水分 JIS Z 2605 TJFS-201 組成分析

(6)強熱減量 JIS Z 2606 TJFS-206 組成分析


