
東海支部法 TJFS

TJFS-101 生型砂の標準試験片作製方法 NKR

TJFS-102 生型砂の圧縮強さ試験方法 NKU／NK-406

TJFS-103 生型砂の通気度試験方法 NKP

TJFS-104 生型砂の充てん度試験方法

TJFS-105 生型砂の硬さ試験方法 NK-021

TJFS-106 生型砂の表面安定度試験方法 NS-SSIT

TJFS-107 生型砂のコンパクタビリティ試験方法 NC-CBT

TJFS-108 生型砂の混練度試験方法

TJFS-109 生型砂の水分感度試験方法

TJFS-110 生型砂のシャッターインデックス試験方法

TJFS-111 生型砂のpH試験方法

TJFS-112 生型砂のモルダビリティ試験方法

緑色はJIS規格

TJFS-201 生型砂の水分試験方法 NKW

TJFS-202 生型砂の粒度試験方法 NKS

TJFS-203 生型砂の団粒度試験方法

TJFS-204 生型砂の全粘土分試験方法

TJFS-205 生型砂の活性粘土分試験方法

TJFS-206 生型砂の強熱減量試験方法

TJFS-207 生型砂の残存でん粉量試験方法

TJFS-208 生型砂の揮発分試験方法

TJFS-209 生型砂の固定炭素量算出方法

TJFS-210 生型砂のシリカプログラム試験方法


